
日期

ITEN Point1 Point5 Point10 Average(平均)

MNSN(#1)

MNSN(#2)

MNSN(#3)

TA001/003

Alpha

TA001/003

Beta

TAN001/003

Alpha

TAN001/003

Beta

Cu001/003

Alpha

Cu001/003

Beta

AlCu001/004

Alpha

AlCu001/004

Beta

TAN005/007

Alpha

TAN005/007

Beta

MNSN 校正紀錄表(A512002976)

XRF標準校正

驗收標準: 經本院校正片量測通過確認數值

RIGAKU3640 X光分析數值至可量測Cu之範圍

RIGAKU3640 X光分析數值至可量測Ti之範圍

RIGAKU3640 X光分析數值至可量測AlCu之範圍

QC-CAL

Cu (M值)

Ti  (M值)

AlCu (M值)
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